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中联品检（佛山）检验技术有限公司 
United Testing Services (Foshan) Co., Ltd. 

客户信息 委托单位 ：佛山市啟盛卫生用品有限公司 

委托单位地址 ：佛山市南海区西樵科技工业园百业大道 38 号 

生产单位 ：佛山市啟盛卫生用品有限公司 

客户认定信息 样品描述 ：小妮经典 260 棉柔日用丝柔护翼卫生巾（26+6）片 

助记码 ：J26-26+  

条形码 ：6951567721072 

商标 ：小妮 

样品数量 ：6 包 

等级 ：普通级 

号型规格 ：32 片/260mm 

原料成分 ：无纺布、进口木浆、高分子吸收树脂、PE 膜 

批号/限定使用日期：00121G2 20270120 

检验性质 委托检测 样品受理/测试开始日期：2024-01-24，报告签发日期：2024-02-01 

检验/判定依据 - GB 15979-2002 《一次性使用卫生用品卫生标准》 . 

- GB/T 8939-2018 《卫生巾(护垫) 》 卫生巾 

综合检验结论 • 样品所检并要求判定项目 符合 <GB 15979-2002 .>相应的技术要求。 

• 样品所检并要求判定项目 符合 <GB/T 8939-2018 卫生巾>相应的技术要求。 

检验结果及单项判定 见下页。 

样品呈现 （以下为送检样品的照片呈现和/或裁剪自送检样品的贴样） 

 

 

批准： 
（微生物项目除外）   （微生物项目） 
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中联品检（佛山）检验技术有限公司 
United Testing Services (Foshan) Co., Ltd. 

测试项目（计量单位） 

[样品标识] 

测试方法 

（参数说明） 

技术要求 

（备注） 

测试结果 判定 

   GB 15979-2002  

微生物指标 GB 15979-2002  附录 B 细菌菌落总数≤200 CFU/g 

大肠菌群      不得检出 

致病性化脓菌  不得检出 

真菌菌落总数≤100 CFU/g 

细菌菌落总数 <20 CFU/g 

大肠菌群 未检出 

致病性化脓菌  

-绿脓杆菌 未检出 

-金黄色葡萄球菌 未检出 

 -溶血性链球菌 未检出 

真菌菌落总数 <20 CFU/g 

合格 

   GB/T 8939-2018 卫生巾 

可迁移性荧光物质 GB/T 8939-2018 附录 D 合格 该样品可迁移性荧光物质合格 合格 

pH GB/T 8939-2018 附录 C 4.0~9.0 5.6 合格 

甲醛含量（mg/kg） GB/T 34448-2017 条款 3  

乙酰丙酮-可见分光光度法 

≤ 75 未检出 合格 

备注： 1）“未检出”指小于检出限； 

2）检出限：10mg/kg。 

全长偏差（%） GB/T 8939-2018 条款 4.2 -4~+4 -1 合格 

条质量偏差（%） GB/T 8939-2018 条款 4.3 上偏差 -12~+12 

下偏差 -12~+12 

上偏差  +1 

下偏差  -1 

合格 

吸收速度（s） GB/T 8939-2018 条款 4.5 ≤ 60 10 合格 

交货水分（%） GB/T 462-2008 ≤ 10.0 4.1 合格 

吸水倍率（倍） GB/T 8939-2018 条款 4.4 ≥ 7.0 25.4 合格 

背胶剥离强度（mN） GB/T 8939-2018 附录 E 100~800 380 合格 

外观质量 GB/T 8939-2018  

条款 3.4~3.8 

卫生巾（护垫）应洁净，无

污物，无破损，产品内不应

有异物。 

符合 合格 

卫生巾（护垫）应采用每片

独立包装。 

符合 

卫生巾（护垫）两端封口应

牢固，在使用过程中不应破

裂。 

符合 

卫生巾（护垫）产品在常规

使用时应不产生位移，与内

衣剥离时不应损伤衣物，且

不应有明显残留。 

符合 

卫生巾离型纸不应自行脱

落，并能自然完整撕下。 

符合 
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中联品检（佛山）检验技术有限公司 
United Testing Services (Foshan) Co., Ltd. 

测试项目（计量单位） 

[样品标识] 

测试方法 

（参数说明） 

技术要求 

（备注） 

测试结果 判定 

产品销售标志及包装 

GB/T 8939-2018 

条款 6.1.1 

产品销售包装上应标明以下内容： 合格 

a) 产品名称（含卫生巾或卫

生护垫字样)； 
符合 

b) 执行标准编号； 符合 

c) 主要原料； 符合 

d) 生产日期和保质期，或生

产批号和限用日期； 
符合 

e) 长度、内装数量； 符合 

f) 产品合格标志； 符合 

g) 生产单位或责任单位名

称、地址、联系方式； 
符合 

h) 其他需要标注的事项。 符合 

GB/T 8939-2018 

条款 6.1.2 

产品的销售包装应能保证产

品不受污染，销售包装上的

各种标志信息应清晰且不易

褪去，产品标志使用的汉字、

数字和字母，其字体高度应

不小于 1.8mm。 

符合 

———————— 

 

备注 

1. 本报告中检测项目均在相应的标准规定的环境条件下进行(有注明的除外)。 

2. 检测结果仅对来样负责。 

3. 检测报告不得部分复制，全文复制除外，复制报告未重新加盖本机构“检验检测专用章”无效。 

4. 除非客户要求，本报告不提供测量结果的不确定度。 

======= 检测报告结束 ====== 


